T@ME DOCUMENTO: N°.z Emissao/Data Revisao/Dat
Registro de controle de qualidade 032
Tomé S/A Industria de Auto Pecas (Qualit control report) R-019 9/9/2009 06/08/2015
Nota fiscal (Fiscal note)
1. Identiﬁcagéo (Identification)
CNI Cdédigo Tomé (Tomé 's code) T- 430
Nome da Pecgas (Casting denomination)
Tambor de freio
Material (aterial) Fofo cinzento (GG20)
2. Resultados dos ensaios (resting resutts)
2 . 1 Ané Ilse q l.“lm |Ca (Chemical analisys)
" c% | si% | Mm%  P% s% | cr% | cu% | Sc
Especificacao
Specification 3,35-3,60 | 1,80-2,30 | 0,60-0,90 | 0,20 M&x | 0,12Mé&x 0,40 max 0,70Max | Méax.1.00
2. Resultados dos ensaios (Testing results)
L.R.T (Kgf/mm?) Dureza HB Observacoes
Tensile strenght Brinell hardness (Remarks)
Especificacao
Specification 20 kgf/mm? 180-220 Hb

2 . 3 An é I | se meta |Og réﬁ Ca (Metalographic analisys)
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Forma (Form)
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Especificagao
Specification 1 00%
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